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RAPPORTO DI PROVA
FIBRE NET S.R.L
83862 /1 VIA ZANUSSI, 311

33100 UDINE (UD)
) ITALY
Ricevimento campione: 19-07-07

Esecuzione prova: 19-07-07
Emissione rapporto: 06-09-07
Denominaz.campione: R1 VIN - RETE PRFV - VERDE

Invecchiamento accelerato con lampada UV ASTM G 154-06

Apparecchiatura utilizzata : QUYV spray
Lampade utilizzate: UVB 313 nm
Irraggiamento: 0,71 W/mq

Determinazione del dosaggio della luce: controllo automatico

Ciclo utilizzato: 4 ore UV con temperatura pannello nero 60 + 5 °C
4 ore condensa con temperatura pannello nero 50 +5 °C

Risultati della prova:

Tempo di Valutazione
esposizione scala grigi Osservazioni
(ore)
1500 5 non si riscontrano difetti

Il dirgttore

| responsabile di reparto Dott. Andrep Giavgn

N
La denomjriazione del calppione & quelta dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sott
solo esso.Aggiunte, ca ioni“o alterazioni non sono arnrmesse. |l rapporto di prova non pud essere riprodotto pargialmente. Salvo
diversa indicazione, il campionamento é stato effettuato dal cliente.
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